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Element Wt% At% 

  CK 00.00 00.00 

 CrK 17.52 18.65 

 MnK 01.70 01.71 

 FeK 71.88 71.25 

 NiK 08.90 08.39 

Matrix Correction ZAF 
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Element Wt% At% 

  CK 00.00 00.00 

 CrK 17.80 18.94 

 MnK 01.52 01.54 

 FeK 72.31 71.64 

 NiK 08.36 07.88 

Matrix Correction ZAF 
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Element Wt% At% 

  CK 00.00 00.00 

 CrK 18.72 19.91 

 MnK 01.35 01.35 

 FeK 71.84 71.12 

 NiK 08.10 07.62 

Matrix Correction ZAF 
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